










　以上の結果を用いて、釘 1本あたりのせん断力−滑り関係の包絡線データを完全弾塑性近似した結果を図 7〜図 9、

表 3に示す。ここで、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」に記載される方法を用いて、10mmまでのデータによ

り完全弾塑性近似を行い、完全弾塑性近似の初期剛性と降伏耐力の 2つの指標を表 3.6.5-3 にまとめる。安全側の評

価とするために、降伏耐力を釘 1本あたりのせん断耐力とした。

 

図 7　釘 1本あたりのせん断力−滑り関係の完全弾塑性近似結果（ss シリーズ）
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図 8　釘 1本あたりのせん断力−滑り関係の完全弾塑性近似結果（bs シリーズ）

 

図 9　釘 1本あたりのせん断力−滑り関係の完全弾塑性近似結果（hシリーズ）
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表 3　床板－根太・野地板－垂木間の釘接合部 1本当たりのたりのせん断力－滑り関係の包絡線データ

 

表 4　床板−梁桁間の釘接合部 1本当たりの初期剛性およびせん断耐力
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